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1 OBJEKT

Gällivare kommun vill utreda förutsättningarna för att skapa byggbar mark inom del av fastighet
Gällivare 22:24, del av fastighet Gällivare 74:4 och fastighet Gällivare 14:29. Aktuellt område
ligger öster om Gällivare centrum, en översiktlig karta redovisas nedan i Figur 1.

Figur 1. Översiktlig karta där ungefärligt område har markerat med röd linje.

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Tyréns AB har på uppdrag av Gällivare kommun utfört översiktliga geotekniska undersökningar
för detaljplaneområdet Nuolajärvi, Gällivare.

Den geotekniska utredningen syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska förhållandena
inom aktuellt område på del av fastighet Gällivare 22:24, del av fastighet Gällivare 74:4 och
fastighet Gällivare 14:29. Den geotekniska utredningen ska utgöra underlag till
detaljplanearbete.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Nedan listas underlag som nyttjats vid planering och genomförande av aktuell undersökning:

¶ Ortofoto från Lantmäteriet, kso.etjanster.lantmateriet.se,
¶ underlag från berörda ledningsägare i pdf-format,
¶ flygbilder, skyfallsanalys och vattenstånd och flöden i Vassara älv, erhållet från

Gällivare kommun,
¶ förstudierapport Gällivare 22:24, slutversion 2019-01-31, erhållen från Gällivare

kommun.
¶ exploateringskalkyl Gällivare 22:25, granskningsversion 2018-11-01, erhållen från

Gällivare kommun.
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4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat
beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

WST / VIM SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005/ Geoteknisk fälthandbok SGF
Rapport 1:2013

Övriga ej
Europastandarder

Jb-sondering SGF Rapport 4:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Provtagningar

Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Kornstorleksfördelning ISO/TS 17892-4:2004

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2) för
konstruktion/grundläggning.
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6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 TOPOGRAFI

Inom undersökt område varierar topografin med 8 m mellan utförda borrpunkter, vilket
motsvaras av nivåer på markytan mellan nivå +350,5 till nivå +358,6 (RH2000). Markytan lutar
generellt mot söder. Lägst höjd på inmätta punkter påträffades i punkt STI104, belägen i södra
delen av området. Punkt 19T20, belägen ungefär i mitten av området hade högst nivå.

6.2 YTBESKAFFENHET

I området finns skogsmark med blandskog som domineras av tall. Skogsmarken avgränsas av
Nuolajärvi och väg E10 i norr, kraftledning i öst, bebyggelse i väst och Vassara älv i syd. Det går
en väg genom området i väst-östlig riktning. På oexploaterad mark finns ett skikt torv eller
humus vid markytan.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inom området finns byggnader, ledningar, väg och spångad stig. Byggnaderna finns i västra
delen av området och består av en kommunal avloppspumpstation, en nätstation för 10 kV
tillhörande Vattenfall Eldistribution och en tryckstegringsstation.

Ledningar utgörs bl.a. av två kraftledningar, en markförlagd och en luftledning, en rikskabel för
tele och VA-ledningar.

7 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Mikael Alm, Tyréns AB i
mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Inmätning av radonburkars placering har ej gjorts och har ritats ut grovt på en karta som
redovisas i bilaga 4.

Koordinatsystem: SWEREF 99 20 15
Höjdsystem: RH2000

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:
¶ Viktsondering (Vim) i 4 st. punkter
¶ Jordberg-sondering (JB-2) i 5 st. punkter
¶ Sticksonderingar (Sti) i 192 st. punkter

Utförda jord-bergsonderingar redovisas i sin helhet i bilaga 1.
Utförda sticksonderingar redovisas på ritningar G11-03-04 till G11-03-10.

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:

¶ Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 21 st. punkter

Protokoll från utförda provtagningar redovisas i bilaga 2.
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8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under perioden 2019-10-28 till 2019-11-30.

8.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av fältgeotekniker Pär Boström och hantlangare Mikael Alm, båda från
Tyréns AB i Piteå.

8.5 UTRUSTNING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn GeoMachine GM75 GTS. Vid jord-
bergsondering har slaghammare av modell Soosan SB30 nyttjats tillsammans med borrstål och
borrkrona (stift) om 44 respektive 57 mm i diameter. Spolmedel har varit luft. Information om
kalibrering syns nedan i Tabell 5. Kalibreringsprotokoll redovisas i sin helhet i bilaga 3.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering
Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av
Borrbandvagn 31474 2019-05-22 R. Svensson, GeoScand AB

8.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

¶ Siktanalys av 11 st. prover.

¶ Analys av radonhalt i 4 st. punkter

Utförda analyser på prover tagna i området redovisas i laboratorierapport i bilaga 4.

Jordproverna skickades från Piteå 2019-11-05 och ankom till Sundsvall 2019-11-08. Siktanalyser
utfördes 2019-11-11 av Medhat Al-Nasrawi, Tyréns AB. Radonburkarna installerades 2020-06-10
och burkarna togs upp 2020-06-15. Placering av radonburkar och analysresultat redovisas i
bilaga 4.

9.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Laboratorieanalyser har utförts enligt ISO/TS 17892-4.

9.3 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader
efter utförd rutinundersökning.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

¶ Installation av grundvattenrör (Rf) i 5 st. punkter

¶ Slugtester i 5 st. punkter



Uppdrag: 297649, Utredningar Dp Nuolajärvi 2019-11-29
Beställare: Gällivare kommun

O:\UME\297649\G\_Text\MUR\MUR rev. 1\MUR Geoteknik - DP Nuolajärvi.docx

9(11)

Installation av grundvattenrör har utförts i samband med fältundersökningar 2019-10-28 till
2019-10-30 av fältgeotekniker Pär Boström, Tyréns AB. Korttidsavläsningar av vattennivå i
grundvattenrör och installation och upptagning av divers, har utförts 2019-10-29 och 2019-10-
30 av Mikael Alm, Tyréns AB. Ytterligare två korttidsobservationer utfördes av Micael
Gunillasson, Tyréns AB Kiruna datumen 20200528 och 20200610. Inga långtidsavläsningar har
utförts.

Vid avläsning av vattennivåer har piplod använts. Nivåer angivna i ritningar och tabell i kapitel
avsnitt 11.4 är observerade innan slugtest påbörjades.

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 JORDARTER

Jordlagerföljden i området utgörs generellt av organisk jord på naturligt lagrad morän. Närmare
Vassara Älv har sediment påträffats vila på moränen samt vid punkterna 19T12, 19T13 och
19T18. Vid djupare provtagning påträffades sediment under moränen i norra delen av området.
Ytmorän som avsatts på sediment är ovanligt, men kan förekomma där inlandsisen vid slutet av
föregående istid har vandrat fram och tillbaka till följd av större och snabbare
temperatursvängningar.

Organisk jord utgörs av växtdelar och torv med tjocklekar mellan 0,1 och 3,0 m. Störst tjocklek
på torv har påträffats i norra delen av området i läge för punkt STI141. Naturligt lagrade
sediment domineras av sandiga och grusiga friktionsjordar, men tunnare skikt silt har påträffats
i sydväst. Sedimentens mäktighet varierar, enligt utförd undersökning, mellan 0,3 – 0,9 m.
Naturligt lagrad morän utgörs generellt av sandig siltig morän (sasiTi) eller siltig sandmorän
(siSaTi). I den översiktliga geotekniska undersökningen som utförts har inget berg påträffats.
Jord-bergsondering har utförts till undersökningsdjup om 4,0 – 5,2 m.

För mer detaljerade geotekniska förhållanden se tillhörande plan- och sektionsritningar G11-01-
01, G11-01-02 samt G11-03-01 till G11-03-10.

Resultat från siktanalyser på jordprover från aktuellt område visas nedan i Tabell 6.

Tabell 6. Resultat från siktanalyser
ID Jordart Djup Materialtyp Tjälfarlighetsklass Vattenkvot (%)
19T03 grsiSaTi 1,6-3,0 3B 2 10
19T07 grsasiTi 0,1-3,0 3B 2 12
19T09 (gr)siSaTi 0,1-1,0 3B 2 22
19T10 siSaTi 1,8-3,0 4A 3 10
19T13 (gr)siSaTi 0,5-3,0 3B 2 8
19T15 (gr)sasiTi 0,8-3,0 3B 2 14
19T18 siSaTi 0,5-2,0 4A 3 13
19T20 grsaTi 0,1-1,0 2 1 7
19T20 (si)grsaTi 1,1-2,2 2 1 5
19T22 siSaTi 1,7-3,0 4A 3 12

11.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Jordens materialegenskaper har undersökts med viktsondering. Viktsondering ger endast en
grov översiktlig utvärdering av jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper vilket ska
beaktas när dessa härledda värden används.

Genom utvärdering av viktsonderingar med samband i figur 5.2-8 och 5.2-9 i Trafikverkets råd
för geokonstruktioner, TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) har friktionsvinkel och elasticitetsmodul
härletts. Viktsondering har utförts i naturligt lagrade sediment och morän. En sammanställning
av dessa parametrar redovisas i bilaga 5.
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11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Samtliga avläsningar av vattennivå sammanställs nedan i Tabell 7.

Tabell 7. Grundvattenobservationer
GW-ID Marknivå Spetsnivå Avläsning* datum Anmärkningar
19T01GW 352,591 350,791 352,40 (0,19) / 191029

352,52 (0,07) / 200528
352,16 (0,43) / 200610

1 dag efter installation

19T07GW 352,621 350,421 350,61 (2,01) / 191030
352,20 (0,42) / 200528
351,78 (0,84) / 200610

1 timma från installation

19T15GW 354,068 352,168 353,15 (0,92) / 191029
353,72 (0,35) / 200528
353,34 (0,73) / 200610

Samma dag som installation

19T18GW 354,887 352,787 353,76 (1,13) / 191030
354,51 (0,37) / 200528
354,41 (0,47) / 200610

1 dag efter installation

19T22GW 354,738 351,138 354,35 (0,38) / 191030
354,69 (0,05) / 200528
355,49 (-0,75)/ 200610

1 dag efter installation

Vatten trycker upp i röret,
något blött på marken

* avser nivå relativt höjdsystem RH2000
() avser djup i meter under markytan

För resultat för utförda slugtester hänvisas till hydrogeologisk utredning - DP Nuolajärvi, daterad
2019-11-29, reviderad 2020-08-28.

11.4 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER

Radonhalten i jordluft varierar mellan 10 och 25 kBq/m3. Laboratorieresultat från utförda
analyser redovisas i bilaga 4. Marken klassas som normalradonmark enligt BFR R85:1988,
reviderad upplaga 1990.

<10 kBq/m3 Lågradonmark
10–50 kBq/m3 Normalradonmark
>50 kBq/m3 Högradonmark

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 GENERELLT

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller
laboratorieundersökningarna.

Inga syn- eller luktintryck som indikation på förorening noterades under fältarbetet. Indikation
på förorening kan till exempel vara stickande doft, lukt av bensin, olja, tjära eller missfärgad
jord.

Aktuell undersökning är av översiktlig karaktär och kompletterande undersökningar krävs inför
framtida byggnationer inom området. Om fyllningsarbeten kommer att utföras på organisk jord
rekommenderas provtagning med torvprovtagare och efterföljande laborationsundersökningar.

Utförda grundvattenobservationer har utförts just efter installation och risk finns för att
grundvattennivån ej har stabiliserats vid observationstillfället. Kompletterande
grundvattenobservationer rekommenderas därför i installerade grundvattenrör.
Långtidsobservationer rekommenderas även för att ge en bild över grundvattnets variation under
en årscykel.
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12.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Tillräckligt med undersökningar har ej genomförts för att det ska vara av statistisk relevans.
Kompletterande undersökningar rekommenderas innan dimensionering av eventuella framtida
byggnationer

13 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.
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Bilaga 1 sid 1(9)
297649 DP Nuolajärvi
Gällivare
Geoteknisk undersökning

Provtabell
Skr

Borrhål Prov-nummer

ID Fältklassning

19T01 0,0 - 0,3 Pt

0,3 - 0,7 sigrSaTi

0,7 - 3,0 1 sasiTi

19T02 0,0 - 0,2 Pt

0,2 - 0,4 sasiTi

0,4 - 0,7 siPt

0,7 - 2,7 grsasiTi

19T03 0,0 - 0,9 Pt

0,9 - 1,6 1 grSaTi

1,6 - 3,0 sasiTi

19T05 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 2,0 grsasiTi

19T06 0,0 - 1,1 Pt

1,1 - 1,2 CSa

1,2 - 1,3 Si

1,3 - 2,0 Sa

2,0 - 3,6 sasiTi

19T07 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 3,0 1 (1-2M) grsasiTi

19T08 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 3,0 grsasiTi

19T09 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 1,0 1 sasiTi

1,0 - 3,0 sasiTi

19T10 0,0 - 0,5 Pt

0,5 - 1,8 grsiSaTi

1,8 - 3,0 sasiTi

19T12 0,0 - 0,2 grsaPt

0,2 - 1,0 ptgrSa

1,0 - 2,7 grSaTi

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart

297649
Bilaga 2. Provtagningsprotokoll

2019-11-29
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Bilaga 1 sid 2(9)
297649 DP Nuolajärvi
Gällivare
Geoteknisk undersökning

Provtabell
Skr

Borrhål Prov-nummer

ID Fältklassning

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart

2,7 - 3,0 sasiTi

19T13 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 0,5 grSa

0,5 - 3,0 1 sasiTi

19T14 0,0 - 1,1 Pt

1,1 - 3,0 sasiTi

19T15 0,0 - 0,8 Pt

0,8 - 3,0 1,0 sasiTi

19T16 0,0 - 0,2 Pr

0,2 - 1,0 sasiTi

19T17 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 0,7 sasiTi

0,7 - 1,2 grsiSaTi

1,2 - 1,7 grsaTi

1,7 - 2,0 sigrSaTi

2,0 - 3,0 grSaTi

19T18 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 0,5 bogrSa

0,5 - 2,0 1 (1-2m) sasiTi

2,0 - 3,3 2 (2-3m) sasiTi

3,3 - 4,2 Sa

4,2 - 4,5 sasiTi

19T19 0,0 - 0,4 Pt

0,4 - 5,0 sasiTi

19T20 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 1,0 1 SaTi

1,0 - 2,2 2 sigrSaTi

2,2 - 3,0 sasiTi

19T21 0,0 - 1,2 Pt

1,2 - 3,0 sasiTi

297649
Bilaga 2. Provtagningsprotokoll
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Bilaga 1 sid 3(9)
297649 DP Nuolajärvi
Gällivare
Geoteknisk undersökning

Provtabell
Skr

Borrhål Prov-nummer

ID Fältklassning

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart

19T22 0,0 - 1,7 Pt

1,7 - 3,0 1 sasiTi

19T23 0,0 - 0,1 Pr

0,1 - 3,0 sasiTi

297649
Bilaga 2. Provtagningsprotokoll

2019-11-29
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Calibration certificate, G1

Calibrated parameters 
Applied value Reading Unit

Depth: 2000 2000 Millimeters

Rotation unit 1: 20 20 Halfturns

Roatation unit 2: 20 20 Halfturns

Rotation pressure 95 95 Bar

Hammer pressure 100 100 Bar

Blow count 10 10 Counts

Flush pressure 5 5 Bar

Flushing volume l/min

Feed force (Main) 0 0 Kilogram

250 255 Kilogram

500 508 Kilogram

750 755 Kilogram

1000 1010 Kilogram

1500 1509 Kilogram

2000 2016 Kilogram

3000 3017 Kilogram

Feed force (second) 0 0 Kilogram

100 103 Kilogram

250 254 Kilogram

500 505 Kilogram

750 757 Kilogram

1000 1003 Kilogram

Hammer on/off Dig input

Flush on/off Dig input

Date:2019-05-22
G1 master ID:10054
Owner:tyrens lule¬

Rig serial number:31474
Rig man year: 2014
Rig type: GM85gt

Calibration place:pite¬
Cal operator:Robert Svensson

2019-05-24

297649
Bilaga 3. Kalibreringsprotokoll

2019-11-29
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
36,0 3,0 97,0%

65,0 5,4 91,6%

46,0 3,8 87,8%

55,0 4,6 83,2%

47,0 3,9 79,3%

95,0 7,9 71,4%

123,0 10,2 61,2%

136,0 11,3 49,9%

124,0 10,3 39,6%

124,0 10,3 29,3%

96,0 8,0 21,3%

Siktbotten 7,0 0,6

<0,063 250,0 20,8 0,0

Summa 1204,0 100,0

Provberedning:
1204,0 gram

954,0 gram
250,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

28,6%

50,1%

21,3%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 1 330 gr

1 204 gr

2019-11-11

2019-11-08

3B

2

Uppdragsnr:
Beställare:

grusig siltig SANDMORÄN

10%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T03, Djup 1,6-3,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

52,0 4,0 96,0%
20,0 1,5 94,5%

90,0 6,9 87,6%

73,0 5,6 82,1%

71,0 5,4 76,7%

62,0 4,7 71,9%

114,0 8,7 63,2%

125,0 9,5 53,7%

125,0 9,5 44,2%

117,0 8,9 35,2%

113,0 8,6 26,6%

115,0 8,8 17,8%

Siktbotten 11,0 0,8

<0,063 223,0 17,0 0,0

Summa 1311,0 100,0

Provberedning:
1311,0 gram

1088,0 gram
223,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

36,8%

45,4%

17,8%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 1 468 gr

1 311 gr

2019-11-11

2019-11-08

3B

2

Uppdragsnr:
Beställare:

grusig sandig siltig MORÄN

12%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T07, Djup 0,1-3,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0%

38,0 3,8 96,2%

34,0 3,4 92,9%

45,0 4,5 88,4%

44,0 4,4 84,0%

80,0 7,9 76,1%

85,0 8,4 67,7%

83,0 8,2 59,5%

98,0 9,7 49,8%

100,0 9,9 39,8%

139,0 13,8 26,1%

Siktbotten 29,0 2,9

<0,063 234,0 23,2 0,0

Summa 1009,0 100,0

Provberedning:
1009,0 gram

775,0 gram
234,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

23,9%

50,0%

26,1%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 1 223 gr

1 009 gr

2019-11-11

2019-11-08

3B

2

Uppdragsnr:
Beställare:

något grusig siltig SANDMORÄN

22%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T09, Djup 0,1-1,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0%

53,0 3,3 96,7%

28,0 1,7 95,0%

36,0 2,2 92,7%

33,0 2,0 90,7%

90,0 5,6 85,1%

108,0 6,7 78,4%

139,0 8,6 69,8%

173,0 10,7 59,1%

229,0 14,2 44,9%

210,0 13,0 31,8%

Siktbotten 27,0 1,7

<0,063 486,0 30,1 0,0

Summa 1612,0 100,0

Provberedning:
1613,0 gram

1127,0 gram
486,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

14,9%

53,3%

31,8%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 1 770 gr

1 613 gr

2019-11-11

2019-11-08

4A

3

Uppdragsnr:
Beställare:

siltig SANDMORÄN

10%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T10, Djup 1,8-3,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
39,0 1,9 98,1%

43,0 2,1 96,0%

42,0 2,1 93,9%

75,0 3,7 90,2%

78,0 3,8 86,3%

177,0 8,7 77,6%

224,0 11,0 66,6%

273,0 13,5 53,1%

233,0 11,5 41,6%

238,0 11,7 29,9%

166,0 8,2 21,7%

Siktbotten 21,0 1,0

<0,063 419,0 20,7 0,0

Summa 2028,0 100,0

Provberedning:
2028,0 gram

1609,0 gram
419,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

22,4%

55,9%

21,7%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 2 196 gr

2 028 gr

2019-11-11

2019-11-08

3B

2

Uppdragsnr:
Beställare:

något grusig siltig SANDMORÄN

8%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T13, Djup 0,5-3,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

12,0 0,7 99,3%
38,0 2,1 97,3%

70,0 3,8 93,5%

40,0 2,2 91,3%

67,0 3,6 87,7%

73,0 4,0 83,7%

136,0 7,4 76,3%

138,0 7,5 68,9%

165,0 9,0 59,9%

166,0 9,0 50,9%

185,0 10,0 40,9%

230,0 12,5 28,4%

Siktbotten 50,0 2,7

<0,063 473,0 25,7 0,0

Summa 1843,0 100,0

Provberedning:
1843,0 gram

1370,0 gram
473,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

23,7%

48,0%

28,4%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 2 093 gr

1 843 gr

2019-11-11

2019-11-08

3B

2

Uppdragsnr:
Beställare:

något grusig sandig siltig MORÄN

14%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T15, Djup 0,8-3,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

27,0 2,5 97,5%
0,0 0,0 97,5%

28,0 2,6 94,9%

18,0 1,7 93,3%

22,0 2,0 91,3%

17,0 1,6 89,7%

44,0 4,1 85,6%

63,0 5,8 79,8%

76,0 7,0 72,8%

123,0 11,3 61,5%

158,0 14,5 47,0%

160,0 14,7 32,2%

Siktbotten 35,0 3,2

<0,063 315,0 29,0 0,0

Summa 1086,0 100,0

Provberedning:
1086,0 gram

771,0 gram
315,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

14,4%

53,4%

32,2%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 1 229 gr

1 086 gr

2019-11-11

2019-11-08

4A

3

Uppdragsnr:
Beställare:

siltig SANDMORÄN

13%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T18, Djup 0,5-2,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

23,0 3,2 96,8%
12,0 1,7 95,2%

79,0 10,9 84,2%

38,0 5,3 79,0%

50,0 6,9 72,1%

38,0 5,3 66,8%

76,0 10,5 56,3%

90,0 12,4 43,8%

84,0 11,6 32,2%

83,0 11,5 20,7%

55,0 7,6 13,1%

33,0 4,6 8,6%

Siktbotten 8,0 1,1

<0,063 54,0 7,5 0,0

Summa 723,0 100,0

Provberedning:
723,0 gram

669,0 gram
54,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

43,7%

47,7%

8,6%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 774 gr

723 gr

2019-11-11

2019-11-08

2

1

Uppdragsnr:
Beställare:

grusig sandig MORÄN

7%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T20, Djup 0,1-1,0 m

297649
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Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

63,0 3,3 96,7%
71,0 3,7 93,0%

122,0 6,3 86,7%

105,0 5,5 81,3%

97,0 5,0 76,2%

103,0 5,3 70,9%

205,0 10,6 60,2%

227,0 11,8 48,4%

221,0 11,5 37,0%

175,0 9,1 27,9%

155,0 8,0 19,8%

111,0 5,8 14,1%

Siktbotten 20,0 1,0

<0,063 251,0 13,0 0,0

Summa 1926,0 100,0

Provberedning:
1927,0 gram

1676,0 gram
251,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

39,8%

46,2%

14,1%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 2 032 gr

1 927 gr

2019-11-11

2019-11-08

2

1

Uppdragsnr:
Beställare:

något siltig grusig sandig MORÄN

5%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T20, Djup 1,1-2,2 m

297649

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,001 0,01 0,1 1 10 100

P
as

se
ra

d
 m

än
gd

, %

Kornstorlek, (mm)

Prov

SiltLera Sand Grus Sten

0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm 60-200mm

Bl
oc

k

<0,002mm

297649
Bilaga 4. Laboratorieresultat

2019-11-29, Rev datum 2020-08-28

9 av 13



Provet är en:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%

0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

0,0 0,0 100,0%
14,0 0,9 99,1%

11,0 0,7 98,4%

33,0 2,1 96,2%

33,0 2,1 94,1%

42,0 2,7 91,4%

87,0 5,6 85,8%

112,0 7,3 78,5%

127,0 8,2 70,3%

192,0 12,4 57,8%

218,0 14,1 43,7%

206,0 13,3 30,4%

Siktbotten 37,0 2,4

<0,063 432,0 28,0 0,0

Summa 1544,0 100,0

Provberedning:
1544,0 gram

1112,0 gram
432,0 gramBorttvättad<0,063

Vikt före tvätt

Vikt eftertvätt

1

0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

14,2%

55,4%

30,4%

Schaktbarhetsklass:

Blockhalt (200mm- )

Katarina Sandahl, Tyréns AB

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

d60 =

d10 =

Analys utfört av: Medhat Alnasrawi, Tyréns AB

Tjälfarlighetsklass:

63
45

32

20

2

0,25

0,125

0,063

16

11,3

8

5,6

4

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Gävillivare Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 2 778 gr

1 544 gr

2019-11-11

2019-11-08

4A

3

Uppdragsnr:
Beställare:

siltig SANDMORÄN

12%

Utredningar DP Nuolajärvi, 19T22, Djup 1,7-3,0 m

297649
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Härledda värden

Uppdrag: DP Nuolajärvi Uppdragsnummer: 297649
Handläggare: Mikael Alm Datum: 2019-11-08
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Härledda värden

Uppdrag: DP Nuolajärvi Uppdragsnummer: 297649
Handläggare: Mikael Alm Datum: 2019-11-08
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Härledda värden

Uppdrag: DP Nuolajärvi Uppdragsnummer: 297649
Handläggare: Mikael Alm Datum: 2019-11-08
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Härledda värden

Uppdrag: DP Nuolajärvi Uppdragsnummer: 297649
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